Le Gypse de la Région parisienne

le sulfate de calcium se présente sous forme de gypse : CaSO4,2H2O ou d'anhydrite : CaSO4. Ce sont les gisements de gypse qui sont principalement exploités

Ludien (Éocène supérieur, 40 millions d'années) 

Le gypse s'est déposé dans une lagune de faible profondeur sous climat chaud. Il aurait été apporté par des cours d'eau depuis l'est de la France. C'est dans le gypse de Montmartre que Cuvier a découvert des fossiles de mammifères 

Il est utilisé par l'homme pour la fabrication du plâtre. Ce matériau est obtenu par déshydratation du gypse qui, lui, est un sulfate de calcium hydraté. 

La France dispose de 80 ans de réserves de gypse, essentiellement dans la Région Parisienne, Cormeilles-en-Parisis notamment. Beaucoup de gypse est inexploitable parce que situé sous les habitations. Pour exploiter le gypse, il faut enlever une quarantaine de mètres de sables et de marnes. 
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Pour la carrière de Cormeilles, créée en 1820 et aujourd'hui mondialement connue, l'exploitation se terminera vers 2015-2020. En principe la colline initiale sera reconstituée, végétalisée et permettra ainsi aux franciliens de se promener, vers 2030, dans ce nouvel espace vert, avec en prime une vue magnifique sur Montmartre (elle aussi gypseuse) et sur l'arche de la Défense. On peut juste déplorer qu'il ne restera probablement pas de trace du front de taille. Les couches géologiques ne seraient donc plus visibles.
 Carrière de Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise : France

Gypse : sulfate de calcium hydraté (CaSO4), minéral des roches sédimentaires, à structure cristalline monoclinique. Variétés : gypse "fer de lance" ou "pied d'alouette", gypse saccharoïde (à grains fins), gypse fibreux (fines aiguilles accolées), gypse "rose des sables", albâtre (gypse blanc pur). Donne du plâtre (sulfate de chaux) par cuisson entre 150 et 200°C. Le plâtre, additionné de gélatine et de colorants donne le stuc (marbre artificiel). L'anhydrite est du gypse ne contenant pas d'eau.

Particules calacaire et argileuse : Marne
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La coupe géologique de la plus grande carrière de gypse
à ciel ouvert d’Europe :
 La carrière Lambert à Cormeilles
 


Les deux masses inférieures de Gypse ainsi que les marnes qui les surmontent ne sont actuellement plus visibles puisque le plancher de la carrière se situe au pied de la première masse.




[image: image2]Côte 73 mètres.
La couche de gypse est impressionnante avec ses 17 mètres de hauteur. Elle est essentiellement composée de gypse saccharoide. Elle est fragile, d'ou une exploitation à ciel ouvert, contrairement à ce qui se faisait dans les anciennes carrières de Montmartre ou de l’Est de Paris. Au-dessus de la grande masse de gypse se trouvent les marnes "supragypseuses". Imperméables, elles ont protégé le gypse de la dissolution (avec les eaux de pluies.)





[image: image4]Côte 90 mètres. 

Environ 9 m d'argiles bleues d’Argenteuil.





[image: image6]Côte 99 mètres

Environ 7 m de marnes blanches de Pantin.





[image: image8]Côte 106 mètres. 

Environ 1,50 m de marnes brunes à Cyrènes.





[image: image10]Côte 107,50 mètres.

6 m de glaises vertes de Romainville. Elles sont remarquables par leur couleur et leur constance sur une grande étendue du Bassin de Pans. Elles sont également d’origine saumâtre, mais surmontées d’une mince couche de marne calcaire, donc d’origine lacustre. (Lymnées).





[image: image12]Côte 114 mètres

Une couche de calcaire de Sannois. En réalité, il est plus argileux que calcaire. D’origine laguno-manne (cyrena, cythérées), il surmonte un petit banc de gypse et un banc de caillasses (caillasses d’Orgemont).





[image: image14]Côte 121 mètres.

Une couche de 7 m de marnes à huîtres. Cela correspond à la dernière invasion de la mer dans le Bassin de Paris (début du Stampien), puis à son retrait définitif. La région se couvre alors de dunes de sable extrêmement hautes puisque actuellement, malgré l’érosion, la couche de sable atteint encore 20 m.





[image: image16]Côte 128 mètres 

Ce sont les sables de Fontainebleau qui s'étendent sur une couche de 20 m. Blancs, parfois grésifiés et fossilifères à la base, ils sont teintés de brun et de rouge à la partie supérieure. Ils sont stériles, sauf une bande de grès à environ 7 m au-dessus des marnes à huîtres (Pectoncles, Cythérées, Natices).
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Il s'agit de dépôts argileux et de débris de meulières de Montmorency. Cette couche était autrefois exploitée. La meulière était le principal constituant de l'habitat de la région.
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Une couche de terre arable recouvre toutes ces couches.

